ZESPOL LABORATORIOW BADAWCZYCH
INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANE.J

LT RAPORT Z BADAN NR LT 1361/01 Strona 111

Laboratorium Badan Materiatow Wykonczeniowych
Adres: WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.; 825-04-71 w. 223

KLIENT: CERAMIKA TUBADZIN Sp.zo.o.
ul. Armii Krajowej 20, 95-035 Ozorkow

WYROB: Plytki podiogowe TARTAN, z gresu szkliwionego, produkcji CERAMIKA
TUBADZIN.

przyjety do badania dnia 04.09.2001 r. przy protokdle nr LT-1361/01
badany w dniach od 27.08.2001 r. do 28.09.2001 r.

METODA/PROCEDURA BADANIA: DIN 51130 + LT-40,

WYNIKI BADANIA:

Cecha badana Wyniki badania
Oznaczenie wlasciwosci Kat akceptowalny Gmp: Hlﬂsjrﬁ::nrjna
& . skutecznosci
przeciwposlizgowych: € orEechmotRagowel

Sr. 20,5 +0,5 R11

INNE INFORMACJE DOTYCZACE BADANIA:

Odpowiedzialny za badanie: Kierownik Laboratorium LT
inZ Andrzej Nowacki mgr ini. Jacek
Podpis

Warszawa, dnia 03.10.2001 r.

Laboratorium Badawcze oswiadcza, de wyniki badania odnoszy sip wylgcznie do badanego
inacrej, jak tylko w caloscy,

Zgodnie z art. 10, ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane (DU, nr 111787 poz. 726 r dnia 22 slerpnia
1287 r.) Raport z badari nie jest dokumentem dopuszcrajgcym wyrdbiobiekt do obrotu
i powsrechnego stosowania w budowniciwie,




